Implant Mask

Flexible Zahnfleischmaske fiir zahntechnische Implantat-
modelle, auf A-Silikonbasis 1:1, diinnflieBend, nhormalab-

bindend
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1. Vorbereitung

a) Herstellung direkte Methode, Applikation in der Abformung

Die Bereiche fur das nachzubildende Zahnfleisch mit weichem Wachs o. dhnlichem
abgrenzen. AnschlieBend diesen Bereich mit Silikon-Trennmittel durch diinnes Auf-
spruhen isolieren. 30 Sek. Trockenzeit. Silikon-Trennmittel ist fur A-, C-Silikone
und Polyetherabformmaterial geeignet.

Fur die Applikation von Implant Mask mit der mini-mix Kartusche immer Mischer
mit dinner Spitze verwenden. Abdruck- oder Transferpfosten direkt umspritzen,
Mischerspitze wahrend des Ausbringens im Material belassen (Abb. 1). Mit gleich-
maBigem Druck ausbringen. Auf die gewtinschte Dimensionierung von Implant
Mask achten.

Die Modellherstellung erst nach vollstandigem Abbinden von Implant Mask fort-
setzen (Abb. 2). Eventuelle Riuckstande von Trennmittel auf den Laborpfosten
kénnen mit Isopropylalkohol entfernt werden. Eine Isolierung der Maske gegen
Gips oder Kunststoffe ist nicht notwenig.

b) Herstellung indirekte Methode, auf dem Model

Zur Herstellung der Implant Mask zunéchst einen Silikonwall aus additions-
oder kondensationsvernetzendem knetbarem Putty (z.B. blue eco oder compact
lab putty), der alle zu reproduzierenden Bereiche des ungesagten Modells ab-
deckt, erstellen (Abb. 3). Ein vorhandener Abdruck kann, nach dem L&sen vom
Abformloffel, als Vorwall verwendet werden. Stérende Stellen auBerhalb des
Zahnfleischmaskenbereiches im Vorwall oder Abdruck entfernen, um ein leichtes
Reponieren auf dem Modell zu erreichen.

Die Bereiche des Modells, die durch Implant Mask wiedergegeben werden sollen,
durch Ausfrasen reduzieren (Abb. 4). Auf einen ausreichenden Materialabtrag
achten, um die spatere Starke der Maske sicherzustellen. Das Sdgen und Bear-
beiten der Stumpfe kann je nach Gegebenheiten vor oder nach der Maskenher-
stellung erfolgen. Wird vorab gesagt, Sageschnitte ausblocken.

In den Silikonwall eine oder mehrere Einspritzéffnungen (palatinal/lingual)
frasen. Luftabzugskanale mit Rosenbohrer von den héochsten Stellen der Maske
ausgehend durch den Schllssel bohren (Abb. 5) Schlussel reinigen und auf der
Innenseite mit Silikon-Trennmittel durch dinnes Aufsprihen isloieren. Trocken-
zeit: 30 Sek. Den Schlussel auf das Modell zurlicksetzen, exakten Sitz kontrollie-
ren und fixieren.

Mit mini-mix Kartusche Material zugig durch die Einspritzéffnung des Schlussels
spritzen (Abb. 6). Zur Kontrolle: Luftabzugskanale mussen mit Silikon gefullt
sein. Entformung der Maske erst nach vollstdndigem Abbinden. Die Abbindung
kann im Drucktopf unter Druck (max. 2,5 bar), nicht im Wasser und ohne
Warmeeinwirkung erfolgen.

2. Mischen und Applizieren

Das Auspressen erfolgt mit dem mini-mix System. Stempel in den Kartuschen-
koérper einsetzen. Kartuschenverschluss durch Drehen entfernen. Vor dem Auf-
setzen der Mischkantle eine geringe Menge Material auspressen, bis aus beiden
Austrittséffnungen gleichmaBig Silikon geférdert wird (Abb. 7).

Zum Aufsetzen der Mischkantle die Fihrungen an der Kanule und Kartusche
beachten. Durch entgegengesetztes Drehen arretieren (Abb. 8). Die Dosierung
kann jetzt individuell erfolgen. Material mit gleichmaBigem Druck ausbringen.
Nach Gebrauch die Mischkanule bis zur nachsten Anwendung auf der Kartusche
belassen.

3. Bearbeitung

Bei auf dem Modell angefertigter Maske Schlissel vorsichtig vom Modell ent-

fernen, Gussreste aus den Luftabzugskanalen mit einem Skalpell abschneiden
und die Maske abnehmen. Eventuelle Fahnen mit Skalpell oder einer scharfen
Schere entfernen.

Die weitere Bearbeitung der abgenommenen Maske ist mit geeigneten rotieren-
den Werkzeugen (Abb. 9) méglich (Molloplast®-Frasen, Schleifkappen, Hart-
metallbohrer und —frasen).

Wichtige Verarbeitungshinweise

Implant Mask unterliegt keinerlei Dimensionsveranderungen.

Reinigung mit laborublichen Dampfstrahlgeraten.

Latex-Handschuhe und latexkontaminierte Oberflachen kénnen die Aushartung
von Implant Mask beeinflussen.

Der passgenaue Sitz der Abdruckpfosten und Anfertigungen der Modell-
implantate mussen vor der Herstellung uberprift werden.

Far Demo- und Prasentationsmodelle kann LUSTROL Glanzlack fur eine
Hochglanzoberfléache appliziert werden.
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Abbindezeit

Gebrauchsanweisung

Anwendungs-

bereiche:

Zahnfleischmaske fur:

M Implantatkon-
struktionen

B Kombinationstechnik

M Meister- und Sage-
modelle

Technische
Daten:

B Mischvolumen:
10 ml (Kartusche)
M Dosierung: 1:1
® Produktfarbe:
Base: dunkelrot
Catalyst: weiB
B Anmischzeit:
entfallt,
(mini-mix-System)
M Verarbeitungszeit:
ca. 2 Min.*
N Abbindezeit:
ca.5-6 Min.*
M Rickstellung nach
Verformung:
>99 %
M Lineare MaB-
anderung:
<03 %
M Verarbeitung:
Bei 23 °C+ 2 °C, 50 +
5 % rel.Luftfeuchtigkeit
ab Mischbeginn bei 23 °C +
2°C, 505 % rel. Luftfeuch-
tigkeit. Hohere Temperaturen
verkirzen, niedrigere ver-

langern die angegebenen
Zeiten.

Bestell-

Information:
Implant-Mask

Standardpackung 02529
2 x 10 ml Kartuschen
6 Mischkantilen, hellgrin

*

Mischkanilen 02605

hellgrin 1:1, 25 St.

Separating Agent
Silikon-Trennmittel
15 ml Pumpspray 02690

LUSTROL 03008
6 ml Glanzlack, Flasche
6 ml Katalysator, Flasche



